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12．固相の状態で二相分離をする合金の状態図
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(a) T0

原子の結合力は
どこでも同じで

均一に固溶

原子の結合力は
どこでも同じで

均一に固溶

(b) T1 (c) T2

同種原子間の結合
力が強くなり同種
原子が集まる

同種原子間の結合
力が強くなり同種
原子が集まる

同種原子間の
結合力は非常
に強くなる

同種原子間の
結合力は非常
に強くなる
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